P DER 00) O ettbestindia B 2 £ 39 g g Minimum Lebens- Temperatur- @ £
i 5 TE S 52 © g Rolen mittel- bestindigkeit 2 £
53 O X » e . © c
E S 2 2 g c £ Diameter Qualitét (auf Basisvon = =2
= c Stérke 5 Farbe |3 S % &0 g £ (bei Zimmer- Produkt- = 5
[d § 2 S 2 2 ¢ 4 g temperatur) nach temperatur) & =
§ % £ £ 2 2 38 &8 8 ™M 1t/ g N
o 2 S S £ o 5 5 N o 8 5 in°C : 2
= © = = S €5 B8 8 5 E & ) = ]
c = G 5 E. £ ® » 3 5 E 3 2 5 © =
s KT X go 0§ s§ & &5 T & 2. <5 < - — 3
g% g0 o & ¥o £ 5 ¢ @ g £2 82 £ 2 2 o
3 8 g 3 o3 =) S <° #5 & 3 f.,’:, E min max (%
223 1 E 6 - 8r N65 weild 8 e o o 20 1,9 35 50 e e o0 o -10 +110 (] 2000
224 2 E - 0 N65 weil} 15 e o o 27 24 40 60 e o o o -10 +110 . 2000
225 2 E - 8r N65 weil} 15 e o e 33 3,2 50 80 e e o o -10 +110 . 3150
227 2 E 20 - 8r N65 weil} 15 e o o 52 4,5 80 140 e e o0 o -10 +110 . 2000
227A | 2 E 20 - 8r  N65FDA grin 15 e o o 52 4,5 80 140 o o o o -10 +110 . 2000
228 2 E 19 - 9m N70 weil} 15 e o e 56 45 100 140 o o o o -10 +110 . 2000
229 3 E - 8r N65 weil 23 e e e 50 4,6 100 140 e e o o -10 +110 . 2000
234 1 R 3 - 0 N65 weil} 6 o e o 09 0,8 6 20 e e o o -10 +110 . 2000
235 2 R 1 - 1 weil 10 e e O 1,6 1,7 20 20 o o o o -15 +110 . 2050
236 2 REZ 0 - 0 weil} 5 e o o 24 2,8 30 30 o o o o -15 +110 . 2050
236A 3 RREZ 0 - 1 N weil} 8 e e o 36 3,7 100 75 o o o o -15 +110 (] 2050
237 2 R 7 - 1 N65 weil} 10 e e o 27 24 40 50 e e o o -10 +110 . 3300
238 2 LR 8r - 1 N65 weild 10 e e o 22 2,2 30 60 e e o0 o© -10 +110 . 2050
238A | 2 LR 8r - 1 N65 blau 10 e e o 22 2,2 30 60 e o o o -10 +110 . 2050
239 2 R m - m N65 weil} 10 e o o 36 3,1 60 60 e e o o -10 +110 . 2050
240 2 R 7 - 8r N65 weil} 10 e e o 31 3,2 50 80 e o o o -10 +110 . 3200
241 2 R 20 - 1 N65 weil} 10 e e o 472 3,7 60 120 e e o o -10 +110 . 2050
242 2 R 20 - 0 N65 grin 10 e e o 472 3,7 60 120 e o o o -10 +110 . 3300
243 2 R 20st - 0 N65 grin 10 e e o 42 4,8 60 120 o o o o -10 +110 . 2050
243A | 2 R 20st - 1 N65 weil} 10 e o o 472 4,8 60 120 e e o o -10 +110 . 2050
244 3 R 10 - 1 N65AD weil 13 e e o 53 45 100 200 e e o o -10 +110 . 3300
245 3 R 20 - 1 NES / weil} 13 e e o 6,1 556 120 220 e e o o -10 +110 . 3300
246 2 LR 5 - 1 N65 weil} 10 e o o 20 1,9 30 60 e e O o -10 +110 ° 3200
246A | 2 LR 5 - 1 N65 blau 10 e e o 20 1,9 30 60 e e o o -10 +110 . 2050
247 2 LR 8n - 1 N65 weild 10 e e o 22 2,6 30 60 e e O o© -10 +110 (] 2050
249 2 ECS 0 - 0 N FDA weil} 5 e o o 17 1,7 20 20 e o o o -15 +110 . 3150
250 3 ECS 0 - 0 N FDA weil} 7 e o o 31 2,9 60 60 e o o o -10 +110 . 3150
251 2 LRAZ 1 - 1 N schwarz 6 e o o 15 1,4 30 30 o o o e -15 +110 . 2050
260 2 LR 5 - 8r N65 blau 10 e o o 27 2,8 40 70 e e o o -10 +110 . 2050
262 2 R sg - 1 N65 weil’ 10 e o o 41 515, 60 120 e o0 o o -20 +110 . 2050
263 1 E10M 10m - 1 N65 weil} 10 e o o 32 2,9 60 80 e e o o -10 +70 . 2000
280 3 R 20 - 1 N85 petrol 13 e o o 53 4,9 120 180 o o o o -10 +110 . 3300
281 2 R 10mg - 0 N65 grin 10 e e o 31 31 40 60 o o o o -10 +110 . 2050
281A 2 R 10mg - 1 N65 weild 10 e e o 27 2,7 40 60 e e o0 o© -10 +110 (] 2050
282 2 R 20fbo - 0 N65 weil 10 e e o 50 5,2 80 140 e e O o© -10 +110 ] 1200
282A | 2 R 20fbc - 0 N65 weil} 10 e e o 50 5,2 80 140 e e o o -10 +110 . 1200
e =ja, o = nein
) Gewebetypen ) Profile 1.250 mm mg = Minigrip
n = Noppen 1 mm =
E = Polyester multifilament bn = Noppen 5 mm r = Karo 2mm DERPANYL / DERPAN Erklarung der

E10M = massiv

EA = Antistatisches Gewebe
RA = Antistatisches Gewebe
LRA = Antistatisches Gewebe
EC = Polyester / Baumwolle
EK Polyester multiflament
querstabil, leichte Ausfiihrung
LR = Polyester monofilament,
querstabil, leichte Ausfiihrung
P = Polyester Spinnfasergewe-
be

PFE = Polyester multifilament
PFR = Polyester monofilament
R = Polyester monofilament,
querstabil

REZ = Reyon / Polyester

RHA = extra querstabil

RMA = Polyester monofilament,
antistatisch, querstabil

RX = Polyester monofilament,
querstabil, gerduscharm

V = Polyesterfilz

Z = Reyon

cr = Querrippen

cr15 = Querrippen 15 mm
d = Diagonal

fbc = Fischgrat (geschlossen)
fbo = Fischgrat ( offen)
gr = Karo 62 mm

Ir = Léangsrille

m = matt

mm = M&M

mr = Multirippe

n = Noppen 1 mm

r = Karo 2 mm

r12 = Karo 12 mm

r20 = Karo 20 mm

st = S&geblatt

tr = Dreieck

P Profile 2.050 mm

bw = Gittergewebe

fr = Karo 1mm

io = Grobgewebestruktur
lg = Lowgrip

m = matt

sb = Sandstrahl

sg = Supergrip

st = Sageblatt

w = Gewebeabdruck
wg = Wavegrip

P Profile 3.200 mm

m = matt
r = Karo 2 mm

) Deckschichten

DERFLEX (begrenzt Ol- und
Fettbestandig)

F=PVC 70 oder 80 Shore A*
FH =PVC 85 Shore A

FS =PVC 20 bis 70 Shore A*

DERNYL (Ol- und Fettbestan-
dig)

N =PVC 65 Shore A

NH =PVC 70 bis 85 Shore A*
NS = PVC 30 bis 65 Shore A

dp = Derpan Polyurethan
80 Shore A

PU = Derpanyl Polyurethan
92 Shore A

SPU = Derpanyl Polyurethan
86 Shore A

Sonstige

dt = Dertryl Polyester
92 Shore A

p = Derskin

PE = Polyethylen
92 Shore A

Sir = Silikon
55 Shore A

T = transparente Zwischen-
schicht

v = flammwidrig

- Typenbezeichnung -

Beispiel: 1 E 6-8r N65 weil}

1 = Anzahl der Gewebeeinlage
E = Gewebeart

6-8 = Starke Tragseite und
Laufseite

r = Profilart
N65 = Beschichtungsqualitat

weill = Farbe der Tragseite

Jedes Band ist zur schnelleren
Identifizierung dieser Merk-
male mit einer Ident-Nummer




